Bisphenol A, viết tắt là BPA, là một hợp chất hữu cơ với hai nhóm chức phenol, được sử dụng để tạo ra nhựa polycarbonate và nhựa epoxy, và các ứng dụng khác. BPA được biết đến là một estrogen kể từ giữa thập niên 1930, mối quan tâm về việc sử dụng bisphenol A trong các sản phẩm tiêu dùng thường xuyên được báo cáo trong các phương tiện thông tin từ năm 2008 sau khi nhiều chính phủ đã ban hành báo cáo đặt câu hỏi về sự an toàn của BPA, khiến một số nhà bán lẻ đã loại bỏ các sản phẩm có chứa BPA. Tháng 4/2010 Ủy Ban thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đưa ra sự quan tâm hơn nữa về việc phơi nhiễm ở bào thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vào tháng 9/2010, Canada trở thành quốc gia đầu tiên tuyên bố BPA là một chất độc hại. Liên minh Châu Âu và Canada đã cấm sử dụng chai sữa có chứa BPA.
